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Badanie stabilnosci koloidow z nanosrebrem o rdznej|
granulacji w Srodowisku wodnym i organicznym
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WSTEP

Unikalne wtasciwosci fizyczne, chemiczne, biologiczne i farmakologiczne, jakie Wykaz aktualnie oferowanych produktdw:

wykazujg materialy zawierajace w swoje]j strukturze srebro w skali nano skifaniajq do | -

poszukiwan metod otrzymywania i stabilizacji nanouktadéw zawieszonych w wodzie -

lub  rozpuszczalnikach  organicznych. Z punktu widzenia biochemicznego

najwaznie jszq, cechqg preparatéw zawierajgcych nanosrebro sq ich zdolnosci bakterio- Dot A

| grzybobdjcze. Przeglad danych literaturowych pokazuje, ze dzieki takim |—I—|
wtasnosciom materialy zawierajgce nanoczgstki srebra znajdujg zastosowanie e B0kl v

w produktach powszechnego uzytku. Opracowywane w laboratorium Amepox I_|_| I_I_l

technologie stawiajq przed wodnymi i organicznymi roztworami nanosrebra okreslone

; Ted . G L es Mbrak d tacii DI h Wodne: MNiewodne: Wodne: Miewodne:
wymagania. Jednym 2z najwazniejszych jest brak sedymenfacji. Dla naszyc HydroSil SK 1000 NanoSilver 800 Plast  HydroSilver 1000 NanoSilver - Al 1000
roztwordw nanosrebra, charakteryzujgcych sie rézng granulacjq i rézng budowq NanoSliver - B1 1000  NanoSilver - PVP 1000  NanoSilver - Ip 1000
otoczki ochronnej, ocena tej wtasnosci opierafa sie na badaniach wiskozymetrycznych NanoSilver - Hx 1000

| fotometrycznych prowadzonych w szerokich przedziatach czasowych. Wstepne Nanglvee = 159

obserwacje jednoznacznie wykazaty, ze w roztworach tych nie obserwuje sie

W swoje) ofercie posiadamy rowniez produkty na bazie nanomiedzi np.:

niepozadanych efektéow sedymentacyjnych, co sktonito do podjecia prob dalszych - NanoCu 10008 (25-30 nm wielkosé czastek)
bﬂdﬂﬁ - ManoCu 1000T (1-3 nm wielkos¢ czastek)

NANOSREBRO JAKO WYPELNIACZ KOLOIDOW

Nanosrebro 3-8 nm Nanosrebro 50-60 nm

Size Drstributon by Intensity Siza Distribution by Inensity

inkensity (%)
=
X
H
Intansty

Size (d.nm) Size (d.nm) ! '
[—— Recom 19.M | _'" = \ "I'I"I1 EHT = 200K WD = 3.2 mm B* 4 ; I Record 32 [_J - _- \ - _ ,
AR R cignal & = inLevs  MBQ® 100.00 K X IWC PAN !
Zdjecie TEM oraz pomiar wiclkosci czgstek za pomocg ur zadzenia firmy  Mabern" dzigki uprzejmozci Oxford University Zdjecie SEM oraz pomiar wislkodci czgstek za pomocqurzadzenia firmy  Makern"dzieki wprzgjmozci Instytuto Whysokich Ciznied PAR W arszawa

BADANIE STABILNOSCI KOLOIDOW

Podstawowymi pomiarami przy badaniu stabilnosci parametrdéw koloiddw z  punktu
widzenia ich stosowania, sq pomiary zmian |epkosci i zjawiska sedymentacji nanosrebra
w roztworach. Do testow przygotowano pie¢ zestawow koloidow wykonanych na bazie
réozne| granulacji sreber w réznych rozpuszczalnikach. Testy wykonywano w réwnych
odstepach czasu przez okres 6 miesiecy. Wszystkie badane rodzaje koloidow
przechowywane byty w temperaturze otoczenia (23°C). Badania lepkosci prowadzono
przy uzyciu wiskozymetru Brookfield typu DV-II+ Pro w temperaturze 25°C przy 100
rpm. Natomiast dla sprawdzenia stabilnosci sktadu koloidéw, przeprowadzono badanie
z jawiska sedymentacji nanosrebra w roztworach, okreslajac ich zawartos¢ w roztworze
w funkcji czasu przy state] temperaturze. W tym celu wykonano ilosciowq analize
koloidéw za pomocq, spektrofotometru UV/Vis firmy Hitachi. Pomiar fotometryczny
znane| probki i okreslenie jej stezenia nAg przez interpolacje krzywej wzorcowej
(krzywej kalibracji) dla przygotowanych koloidow | odpowiednio rozcienczonych
roztworow, pozwolity okresli¢ stezenie testowanych probek. L 1o

EROOEFIELD DW-IT+ Pro

WYNIKI I WNIOSKI

Wszystkie badane koloidy sq stabilne w czasie. W kazdym z badanych przypadkow nie obserwowano zmiany lepkosci badanych koloidéw. Zmiane lepkosci w czasie
przedstawiono na wykresie nr 1 . Z uwagi na analogiczny charakter przebiegu zmian stezenia badanych prébek, przedstawiono tylko wyniki badan jednej z nich
(wykres nr 2 i 3).
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Stabilnos¢ parametréw dla koloidow definiujemy jako statosc ich wiasciwosci technologicznych (lepkosé, zawartosé nAg etfc.) w dtugim okresie czasu - kilku miesiecy.
Badania te, zblizone do badan starzeniowych umozliwiajaq okreslenie przydatnosci koloidéw do aplikacji w dtuzszym okresie czasu, co jest bardzo wazng informacjq
dla koncowych uzytkownikdéw. Badane koloidy wykazujq cechy cieczy wiasciwej z punktu widzenia wielkosci zawieszonych czgstek w stosunku do gtéwnego
rozpuszczalnika. Dzieki temu nasze roztwory mogag by¢ stosowane jako: dodatki dla przemystu tekstylnego (bielizna, posciel, reczniki szczegdlnie dla wojska,
hoteli, szpitali, etc...), dodatki do farb i podtég (szpitale, produkcja zywnosci i lekéw, etc..), dodatki do chemii sanitarnej (mydta, etc..), kosmetykow
(dezodoranty, mleczka, balsamy do ciata, etc..), dodatki do wyposazeh domowych i tazienkowych (do farb brodzikéw i wanien, do zaimplantowania w tkaniny
obiciowe i wyktadziny podtogowe), dodatki do aplikacji kuchennych, pokrycia blatow kuchennych, dodatki nanosrebra do materiatéw opatrunkowych, dodatki do
dezynfekcji urzqdzen sanitarnych, dodatki do opakowan ZywnosSci (pudetka z tworzyw, folie, etc.), dodatki do opakowan lekéw, dodatki do odziezy, obuwia i
rekawic ochronnych (wktadki do butdw, odziez ochronna dla pracy w trudnych warunkach, itp.), dodatki do tkanin dla stuzb mundurowych, etc..
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